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Le Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en ceuvre de revétements » de
la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 16 décembre
2009, la demande relative a la chape seche FERMACELL présentée par la Société
FERMACELL, titulaire de I’Agrément Technique Européen ETA-03/0006 valide du 1°"
septembre 2009 au 1°" septembre 2014 (désigné dans le présent document par
ETA-03/0006). Le présent document transcrit l'avis formulé par le Groupe
Spécialisé n°13 sur les dispositions de mise en ceuvre proposées dans le Dossier
Technique établi par le demandeur pour l'utilisation du procédé dans le domaine

d’emploi visé.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Procédé de chape séche flottante & base de plaques de platre avec
fibres de cellulose permettant de réaliser une surface de niveau (no-
tamment dans les locaux anciens) destinée a recevoir divers revéte-
ments de sol.

Les plagues de sol FERMACELL comportent ou non une isolation &
caractére thermique ou phonique, collée en sous-face.

1.2 Mise sur le marché

Le systéme fait I'objet du marquage CE, par référence a 'Agrément
Technique Européen ETA-03/0006 délivré sur la base du CUAP (Com-
mon Understanding of Assessment Procedures) « Insulating floor
finishing systems with flooring elements » du 1" ao(t 1999 par appli-
cation du décret n°® 92-6470 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n°
95-1051 du 20 septembre 1995, concernant |'aptitude & |'usage des
produits de construction.

1.3 Identification

La dénomination commerciale exclusive FERMACELL figure sur les
emballages des composants de la chape séche.

2. AVIS

2.1 Domaine d’'emploi accepteé

Le domaine d'emploi accepté est celui proposé & l'article 2 du Dossier
technique, en se limitant aux conditions climatiques de la France euro-
péenne.,

2.2 Appréciation sur le produit
2.21  Aptitude a I'emploi

Stabilité
La chape séche FERMACELL ne participe pas a la stabilité de la struc-
ture.

Réaction au feu

Le classement en réaction au feu des revétements de sol minces sur
support FERMACELL est équivalent a celui obtenu suivant le méme
type de pose, sur support MO non isolant.

Performances acoustiques

L'amélioration de l'isolation acoustique vis & vis du bruit aérien, appor-
té par ce procédé de chape séche, est a la fois fonction de sa composi-
tion précise et de la nature du plancher support.

2.22 Durabilité

Dans des conditions normales d'usage et d’entretien des locaux consi-
dérés, la durabilité des revétements peut &tre considérée comme
équivalente a celle obtenue sur des supports magonnés traditionnels :
environ une dizaine d'années pour un sol souple et au moins dix ans
pour un parquet ou un carrelage.

Dans les locaux humides (pour le domaine d'emploi visé), les disposi-
tions prises permettent d’escompter une protection a I'eau suffisante.

2.23  Fabrication
Compte tenu :

» de [lautocontréle des fabrications des plagues standards

FERMACELL, assorti d’un suivi exercé par le CSTB,

» des vérifications complémentaires exercées par le fabricant sur les
plagues de sol FERMACELL,

une constance de qualité suffisante des produits peut &tre escomptée.

2.24 Mise en ceuvre

+ La mise en ceuvre des plaques de sol FERMACELL ne présente pas
de difficultés particuliéres, pour les entreprises familiarisées avec les
techniques de pose des chapes séches.

Une attention particuliére doit étre portée :
a l'étanchéité du support vis-a-vis des fuites de granules,
- ala planéité de la forme d'égalisation,

- ala répartition des granules en périphérie des piéces et au niveau
des points singuliers,
afin d'obtenir une bonne assise des plagues de sol et de limiter les
risques de poingonnement.
» L'application de la protection & |'eau dans les locaux humides visés
au domaine d'emploi nécessite un soin particulier pour le traitement
des points singuliers.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

Conditions de fabrication et de contréle

Le fabricant est tenu d'exercer sur ses fabrications de plaques de sol
FERMACELL un autocontrdle.

Conditions de conception et de mise en ceuvre

Il convient de respecter les dispositions définies dans le Dossier tech-
nigue quant au choix des revétements et des produits associés pour
leur pose.

Les conditions de mise en ceuvre a respecter sont celles définies dans
le Dossier technique, notamment pour le traitement des points singu-
liers et la pose des appareils sanitaires dans les locaux humides visés,

Assistance technique

La société FERMACELL est tenue d'apporter son assistance technique
aux entreprises mettant en ceuvre ce procédé qui en feront la de-
mande, notamment pour la mise en route des chantiers.

Conclusions
Appréciation globale

L'utilisation de ce procédé dans le domaine d’emploi accepté est
appréciée favorablement.

Validité
Tant que les conditions précisées dans I'ETA-03/0006, valide du 1°
septembre 2009 au 1* septembre 2014, ne sont pas modifiées et

au plus tard le 1% septembre 2014.

Pour le Groupe Spécialisé n°® 13
Le Président
Michel DROIN

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé /

/

Ce procédé faisait
12/06-1468.

Il est depuis titulaire d’'un Agrément Technique Européen dans lequel a
été introduite, en complément des configurations déja visées dans
I'Avis Technique, la couche d'isolation phonigue FERMACELL Nid
d'abeilles, dont la mise en ceuvre est décrite dans le présent docu-
ment.

précédemment I'objet de [I'Avis Technif{ue

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n°13
Christine GILLIOT
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

FERMACELL est un procédé de chape séche flottante permettant de
réaliser une surface de niveau destinée a recevoir divers revétements
de sol collés ou flottants.

e La chape séche est constituée par les plaques de sol FERMACELL
composées de 2 plaques standard FERMACELL d'épaisseur 10 ou
12,5 mm, pré-assemblées en usine (mélange platre-fibres de cellu-
lose). Une plague d'épaisseur 10 mm est éventuellement collée sur
la plaque de sol sur chantier,

Des plaques d'isolation peuvent éventuellement étre collées en
sous-face en usine : isolant thermique (polystyréne) ou phonigue
(laine de roche haute densité ou fibres de bois).

= Sur support brut ou pour le rattrapage de niveau, la chape séche est

associée a une forme d'égalisation & sec en granulés de béton cellu-
laire concassé (produit d'égalisation FERMACELL).

La chape séche FERMACELL ne participe pas a la stabilité de la struc-
ture.

Ce systéme fait I'objet de I'Agrément Technique Européen ETA-03-
0006.

Tableau 1 : Revétements de sols associés

Locaux
P2E1/P3E1

Revétements

aksociset Locaux P2E2/P3E2

Sur enduit de
ragréage
(Cf. tableau 2)

Textiles collés
Dalles plombantes

Textiles tendus

Dalles thermoplastiques
semi-flexibles

Sur enduit de
ragréage
(Cf. tableau 2)

Sur enduit de
ragréage
(Cf. tableau 2)
Revétements en lés

uniguement avec
joints soudés a chaud

Plastiques flexibles et
assimilés
(linoléum caoutchouc)
en Iés ou en dalles

1. Domaine d'emploi

Protection a I'eau
rapportée sous le
carrelage
(cf. tableau 3)

Carrelages collés
100cm?<S
<1600 cm?

Pose directe
(Cf. tableau 3)

La chape séche FERMACELL est utilisable dans le cadre de travaux
neufs ou de rénovation.

Elle doit étre revétue.

Types de locaux
e Locaux classés P3 E2 ‘1 au plus et avec des charges d'exploitation
{2l inférieures ou égales & :

2,5 kN/m? dans le cas d’utilisation de plaques de sol avec ou sans
isolant collé en sous-face,

3,5 kN/m2 en cas d'utilisation de plaques de sol renforcées d'une
plaque standard FERMACELL d'épaisseur 10 mm. Dans ce cas, les
plagues de sol d'épaisseur 2 x 10 mm sont utilisées. Seuls les iso-
lants en fibres de bois peuvent é&tre collés en sous-face.

= Locaux classés P2 E2 Y au plus pour les plaques avec isolant en
laine de roche contrecollé en sous face.

Pour les locaux humides, seuls sont considérés les locaux & caractére
privatif.

Types de supports

La chape séche FERMACELL peut étre mise en ceuvre sur supports
stables en béton (préfabriqué ou magonné) ou en bois.
Revétements de sols associés

Se reporter au tableau 1.

« Les revétements plastiques et textiles doivent bénéficier d'un clas-
sement UPEC au moins égal & celui du local.

* Les carreaux céramiques doivent étre de type P3 au moins d'aprés
leur classement UPEC.

» Pierres naturelles :
- les pierres employées doivent étre polies finies,

- les pierres employées doivent avoir une épaisseur de 1 cm au
moins et une résistance & la compression supérieure & 150 MPa.

1 Cf Notice sur le classement UPEC des locaux - e-cahier CSTE -
cahier n® 3509 de novemnbre 2004.

2 Cf NF P 06-001
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Parguets mosaigue
collés

(NF B 54-008) Sur enduit de

ragréage

Parquet en éléments de
(Cf. tableau 2)

lamparquet collés
(L =400 mm)
NF EN 13227

Sur sous couche de

Parquets flottants désolidarisation

*0n se réfere ici aux revétements déja visés dans les documents
d’exécution des revétements de sol collés a caractére général :

Cahiers des Clauses Technigques (DTU 53.1, ..), Cahiers des
Prescriptions Techniques (CPT).
Produits de liaisonnement associés
Se reporter aux tableaux 2 et 3.
Tableau 2 : Produit pour enduit de ragréage
Usage Produit Fabricant
Enduit de ragréage
autolissant classé P3 +
primaire associé visant la 74
pose sur chape a base de
Locaux sulfate de calcium
P2/P3 —— -
Primaire weber.prim RP o
£ endult weberniv-dur St Gobain Weber France SA
Primaire 124 PROLIPRIM .
+ 184 SOLFLEX Lafarge Mortiers

Tableau 3 : Produits pour collage de carreaux

Usage Produit Fabricant

Mortier colle C2 + primaire associé
visant la pose sur chape a base de /
sulfate de calcium

Locaux E1

Primaire weber.prim RP
+ SPEC weber.sys protec avec
bande de pontage BE 14 St Gobain
+ mortier-colle weber.col flex Weber France
+ produit de joint weber.joint SA
large
ou weber.joint souple

ou SPEC sous Avis Technigue
+ mortiers colles associés

Locaux E2




2. Désignation commerciale

FERMACELL, commercialisée en France par la Société FERMACELL
(30 rue de l'industrie - F-92563 Rueil-Malmaison Cedex).

3. Matériaux

Les composants sont ceux visés dans I'Agrément Technique Européen
ETA-03/0006, a savoir :

» les plagues FERMACELL déclinées selon différentes configurations
(épaisseurs, nombre de plagues, isolants contrecollés en sous face)
cf. tableau 1 et 2 de I'Agrément Technique Européen,

+ les autres composants (cf. § 1.2 de I'Agrément Technigue Euro-
péen) :
- granules d'égalisation,
- couche FERMACELL nid d'abeille,
granulat acoustigue pour FERMACELL nid d'abeille.

hormis les dalles FERMACELL TS dénommées « FERMACELL dry filling
slabs » dans I'ATE qui ne sont plus fabriquées.

avec les compléments suivants :

3.1 Produits annexes pour la mise en ceuvre
des plaques de sol FERMACELL
3.11 Colle FERMACELL

Colle & base de polyuréthanne monocomposant.

* Valeur du pH a 20°C : neutre

+ Masse volumique (g/cm?) : 1,58 £ 0,10

+ Conditionnement : bouteille & deux tétes de 1 kg.
« Délai de conservation : 6 mois.

» Température de stockage : entre 5 et 25°C.

3.12  Fixations

« Vis phosphatées autoperceuses FERMACELL a tétes cruciformes,
destinées a la fixation plague sur plague, de diamétre 3,9 mm et de
longueur 19 ou 22 mm.

» Agrafes divergentes zinguées et résinées, fil @ 1,5 mm avec dos de
10 mm minimum de longueur 18 mm ou 22 mm.

3.13  Enduits pour joints

Produit a base de platre, bénéficiant d’'un Avis Technique pour le trai-
tement des joints entre plaques de parement en platre a bords amincis
(par exemple, Enduit CE78 Pate de la Société ENDUITS SEMIN -57920
- Kedange sur Canner).

3.2 Produits associés a la pose des
revétements de sol

Les produits associés pour la pose des revétements de sol sont ceux
précisés dans les tableaux 2 et 3 du § 1. Leurs caractéristiques ainsi
que les primaires associés pour la pose sur chape & base de sulfate de
calcium sont précisés dans les Avis Techniques ou les certificats dont
ils font I'objet.

4. Fabrication et controles

4.1 Lieu de fabrication

Les plagues standard FERMACELL et les plaques de sol FERMACELL
sont fabriguées par la Société FERMACELL dans ses usines de Seesen
(Allemagne) et de Wijchen (Pays-Bas).

4.2 Contréles

En plus des contrdles exercés sur les plagues standard FERMACELL, les
fabrications de plagues de sol FERMACELL sont soumises & des con-
tréles dimensionnels et a des essais d'adhérence entre les 2 plaques.

5. Réalisation de la chape séche
FERMACELL

Le procédé FERMACELL doit étre mis en ceuvre par des personnels
familiarisés avec la pose de plagues de platre.

La chape séche FERMACELL est mise en ceuvre :

soit directement sur le support (si la planéité le permet - cf.
§ 5.2),

- soit sur lit de granules (cf. § 5.34) associé ou non & une sous
couche isolante,

soit sur couche d'isolation phonique FERMACELL nid d’abeille - cf.

§ 5.35.
5.1 Dispositions générales
511 Etat du chantier

Cloisons et doublages

* Toutes les cloisons séparatives de logements et les ouvrages en
magonnerie ou carreaux de platre, type cloisons de distribution ou
doublages doivent étre réalisés avant la pose des plagues de sols.
Elles doivent reposer directement sur le plancher porteur (cf. fi-
gure 2).

* les complexes isolants pour doublage peuvent étre posés soit avant
soit aprés les plagues de sol FERMACELL,

» seules les cloisons séches légéres (= 150 kg/m) peuvent étre posées
sur la chape séche FERMACELL (figure 3).

Les eéléments d'ossature sont solidarisés au sol de fagon classique
par vissage.

Canalisations

Tous les essais nécessaires de mise en pression des canalisations,
d'étanchéité des raccords et de contrble des installations sanitaires
doivent étre réalisés au préalable,

Les canalisations sous pression ne deivent pas comporter de soudure
ni de raccord. Les canalisations de fluides et de gaz doivent étre sous
gaine.

Les canalisations sont montées dans des fourreaux non refendus ou
rendus tels dont le jeu permet le déplacement des canalisations et qui
dépassent de 3 cm le niveau fini du revétement de sol (5 c¢m pour le
gaz).

Les canalisations et passages de fluides horizontaux peuvent étre
noyés dans la couche de granules qui doit les recouvrir d'au moins
10 mm. Les canalisations sous pression ne doivent pas comporter de
raccords ou soudures et les fluides chauds doivent &tre montés sous
gaines.

Autres dispositions
Les conditions ci-aprés doivent étre satisfaites :

- séchage suffisant du gros ceuvre et des enduits (sur murs et pla-
fonds),

vitrage posé,
pas de risque de réhumidification importante ultérieure des lo-
caux.

5.12  Stockage des plagues de sol FERMACELL

Les plaques de sol FERMACELL doivent étre stockées & plat a I'abri des
intempéries et sur une surface plane et rigide. En cas d’humidification
accidentelle, il est nécessaire de laisser sécher les plaques de sol
FERMACELL avant leur mise en ceuvre.

Gerbage : 2 palettes au plus.

5.2 Etat du support

Les plagues de sol FERMACELL doivent étre posées sur un support
continu, et ne peuvent en aucun cas constituer un plancher porteur
posé sur appuis ponctuels. Il est interdit par exemple de poser les
plagues FERMACELL directement sur des solives pour constituer un
plancher ou méme de les caler sur des lambourdes.

En cas de pose sans granulats, la tolérance de planéité générale ad-
missible est de 5 mm sous la régle de 2 m. Sinon, reprendre les inéga-
lités avec un produit de ragréage autolissant ou de dressage.

Pour un plancher bois, I'aération de la sous-face doit étre assurée en
présence d‘'un plafond suspendu de perméance inférieure &
0,5 g/m2.h.mmHg.

L'incidence du dispositif retenu sur les performances de I'ouvrage
(protection incendie, ...) doit alors étre prise en compte.

Le support doit étre sec au moment de la mise en ceuvre.

Travaux de rénovation

Pour la reconnaissance de la structure du plancher existant et la vérifi-
cation de sa capacité portante, le maitre d’ouvrage ou son représen-
tant peuvent se référer a l'ouvrage de I'ANAH « Les planchers
anciens » (édition du Moniteur de Mai 1979).

Dans le cas de plancher sain (non endommagé par I'humidité, ...), le
faible poids du procédé ne nécessite généralement pas de renforce-
ment de la structure (cf. tableau 4).
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Tableau 4 - Masse surfacique du systéme FERMACELL

Masse surfacique
(kg/m?)
Comple*e FERMACELL avec ou sans 24 330
isolant en sous face
Associé a des granules 6cm 48 & 52
d'égalisation 12 cm 70 4 75

5.3 Travaux préliminaires

5.31 Deésolidarisation périphérique

Avant de réaliser la forme d'égalisation ou avant la pose directe des
plaques de sol, disposer une bande de désolidarisation en matériau
isolant de 5 mm d’'épaisseur en périphérie le long du mur, des po-
teaux, etc, pour assurer l'indépendance de la chape séche.

Cette disposition permet d'éviter les remontées éventuelles de fines
granules.

Une fais les plagues de sol mises en place, la bande est arasée au nu
des plaques de sol et éventuellement calfeutrée avec un mastic souple.

5.32  Protection contre les remontées d’humidité

En cas de risque de remontées d’humidité, mettre en place une feuille
plastigue type polyéthyléne de 200 um d'épaisseur au moins. Le re-
couvrement entre |és est de 20 cm minimum.

5.33 Rebouchage de trous

Obturer les trous et les fentes du support au platre, de fagon a éviter
toute fuite de granulats ; veiller en particulier aux points singuliers
(angles et rives, fourreaux de canalisation, passage de poteaux, jonc-
tion entre supports différents,...). Si cela ne doit pas empécher 'aéra-
tion des ouvrages en bois sous-jacents, le déroulement sur le support
obturé d'un film de polyéthyléne ou d’un papier kraft (cf. § 5.34) avec
un recouvrement de 20 cm permet de parfaire cette opération.

5.34  Mise en ceuvre de la couche d’égalisation

Dans le cas d'un support bois, le plancher porteur sera recouvert d'un
papier kraft de 120 g/m2 au moins avant mise en ceuvre de la couche
de granules, pour prévenir tout risque de passage de ces granules
dans les anfractuosités du bois.

La couche de rattrapage d'épaisseur éventuellement requise est réali-
sée de fagon différente selon l'importance du niveau a rattraper.

En cas de charges d'exploitation comprises entre 2,5 et 3,5 kN/m2,
son épaisseur est au plus de 6 cm.

« Cas d'une épaisseur a rattraper inférieure 3 6 cm:

Le rattrapage est réalisé a l'aide d'une couche de granules,

d'épaisseur minimale de 1 cm.

Aprés tragage des niveaux, on forme des « digues » de la hauteur
de la future couche d'égalisation.

Les rails de nivellement sont alignés sur ces « digues » en respec-
tant une distance correspondant a la longueur de la régle
d'alignement.

Les granules sont répandus et la couche d’égalisation est nivelée au
moyen de la régle.

* Cas d'une épaisseur a rattraper supérieure 3 6 cm :
Une épaisseur superieure a 6 cm peut étre rattrapée soit a I'aide de
granules uniqguement, jusqu’a 12 cm, soit a l'aide de granules et
d'une ou au maximum 2 couches d'isolants thermiques, jusqu'a 15
cm.

Dans tous les cas, quand |'épaisseur des granules atteint 6 cm, ils
doivent étre damés manuellement.

Dans le second cas, une premiére couche de granules de 1 cm au
moins est tout d'abord mise en place.

Sur cette couche, sont ensuite posées une ou deux couches
d'isolants, bord & bord et en quinconce, afin de réaliser une égalisa-
tion grossiere.

Elles sont posées selon le plan de pose 2 (figure 6), de facon & offrir
une surface de travail stable pour la poursuite des travaux.

Le niveau final est obtenu par une couche de granules.

Choix et régles de superposition des couches d’isolants

Les isolants utilisés sont ceux a base de polystyréne expansé ou extru-
dé décrits dans la NF DTU 26.2/52.1 (P 61-203) « Mise en ceuvre des
sous couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carre-
lage ». Ils sont de classe SC1ou 2 / aoub.

Les regles d'emploi & respecter sont celles du paragraphe 7 de ce
méme DTU, qui précise :
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« Le choix de l'isclant en fonction de la charge d’exploitation du local
(selon la norme NF P 06001)

- a pour les locaux avec charges d’exploitation < 350 kg/m?,
- b pour les locaux avec charges d'exploitation < 200 kg/m2.

* les régles d'additivité en cas de superposition de deux sous couches
isolantes ; la somme des indices associés ne doit pas dépasser 4 :

exemple : a; + b; 2 bs

Dans le cas de mise en ceuvre de plagues FERMACELL avec un isolant
déja contrecollé en usine, seule 1 couche supplémentaire d'isolant
pourra étre mise en ceuvre pour le rattrapage du niveau ; son classe-
ment devra étre SC1 ou 2, al ou bil.

Nota : en cas d'emploi du complexe avec laine de roche contrecollée
(limité aux locaux P2) aucune superposition n'est envisagée.

5.35 Mise en ceuvre de la couche d'isolation

phonique FERMACELL nid d'abeilles
(cas d’un plancher bois)

La plague FERMACELL Nid d'abeilles se pose en pleine surface, direc-
tement sur le plancher porteur. Le débord du carton permet un che-
vauchement longitudinal. Si un risque d'écoulement du sable par les
neeuds tombants existe, il faut fermer les plagues en bout. Les dé-
coupes s'exécutent au couteau.

Une fois posées, les plaques FERMACELL Nid d’'abeilles sont remplies
avec le sable FERMACELL en commengant a la porte et en se déplagant
sur les plagues pleines.

A |'aide d'une régle, le sable de remplissage FERMACELL est tiré pour
affleurer le bord supérieur de la plague FERMACELL Nid d'abeilles afin
de garantir une surface plane pour la pose des plaques de sol
FERMACELL. Si une remise a niveau est nécessaire, le sable de rem-
plissage FERMACELL peut dépasser le bord supérieur de la plaque
FERMACELL Nid d’abeilles de 3 mm au maximum. Lors de remise &
niveau plus importante, étendre au-dessus des plagues FERMACELL
Nid d’abeilles le granulé d’égalisation FERMACELL (maximum 60 mm).

5.4 Mise en place des plaques de sol

5.41  Principe

Les plagues de sol se posent en une seule couche par bandes, de
gauche a droite et a l'opposé par rapport a la porte d'accés, selon le
plan de pose 1 (fig. 5). Le décalage des joints est de 20 cm au moins.

Dans le cas de la pose sur granules FERMACELL, procéder de la ma-
nigre inverse et commencer prés de |la porte d'accés au local, de droite
a gauche selon le plan de pose 2 (fig. 4), afin de ne pas endommager
la planimétrie des granules.

Couper, cété mur, les battues supérieures de la premiére rangée de
plague. (Les plaques de sols doivent présenter en tout point la méme
epaisseur).

Les dimensions minimales des panneaux de rive sont de 20 cm.

* Cas de charges d'exploitation allant jusqu'a 3,5 kN/m?2

Une couche de plagues standard FERMACELL est mise en oeuvre
perpendiculairement aux plaques de sol, en respectant un décalage
des joints des deux types de plaques de 20 cm au minimum, selon
le plan de pose n® 3 (figure 6).

5.42 Assemblage des plaques et fixation

Les plaques de sol sont positionnées les unes par rapport aux autres
par encastrement des feuillures. La pose sans recouvrement des élé-
ments entre eux est interdite.

Un double cordon de colle est appliqué sur |a battue inférieure, puis on
vient la recouvrir par la battue supérieure de la plague suivante. La
consommation de colle est d'environ 40 g/m2.

Les plaques de sol sont maintenues solidaires avant le séchage com-
plet de la colle, a I'aide de 15 fixations par m2 environ :

soit avec les vis FERMACELL (3,9 x 19 mm pour plagues de 2 x 10
mm ou 3,9 x 22 mm pour plaques de 2 x 12,5 mm et pour
plaques de 2 x 10 mm avec isolant collé en sous-face),

soit avec des agrafes (longueur 18 mm pour plagues de
2 % 10 mm ou longueur 22 mm pour plaques de 2 x 12,5 mm et
pour plaques de 2 x 10 mm avec isolant collé en sous-face).

» Cas de charges d'exploitation allant jusqu'a 3,5 kN/m?2

Pour la mise en ceuvre d'une couche de plaques standard
FERMACELL sur les plaques de sol, des cordons doubles de colle sont
répartis sur la surface des plaques de sol avec un entraxe maximal
de 10 cm (130 a 150 g/m? environ). Les plaques standard
FERMACELL sont mises en place et agrafées ou vissées sur leur
pourtour et en partie centrale avec les vis ou agrafes utilisées pour
les plagues de sol, a raison de 25 fixations par m2 environ et avec
un entraxe maximal des fixations de 25 cm.



5.43  Finitions

Réaliser les joints entre plaques et le rebouchage des passages de
tétes de vis ou d'agrafe a 'aide d'un enduit pour joint (cf. § 3.13).

5.5 Traitement des points singuliers

5.51 Passages de portes

Enjamber le passage de porte avec une plague entiére de fagon a
assurer la continuité de la chape, ou bien doubler le seuil a 'aide d'une
piece de renfort en bois (cf. fig. 7).

5.52 Liaison avec un plancher massif existant

Le raccord avec un plancher massif ou une chape classique doit étre
réalisé par l'intermédiaire d'une équerre qui regoit I'extrémité des
plagues de sol (cf. fig. 8). L'équerre vient assurer |a liaison entre les
2 ouvrages en périphérie du décaissé dans lequel s'installe la chape
séche FERMACELL. Les liaisons directes entre les plaques de sol
FERMACELL et une dalle ou chape d'autre nature sont formellement
interdites. Le décaissé est rempli avec des granules FERMACELL.

Les joints pourront étre remplis & I'aide de I'enduit pour joint (cf.
§. 3.13) et habillés d'un couvre-joint.

5.53 Joints de dilatation

Prévoir un joint de dilatation sur les ouvrages tous les 20 m au moins :
la chape séche est interrompue et un profil pour joint de dilatation est
intercalé et peut étre garni avec un mastic souple, de type silicone par
exemple.
« Cas des plagues de sol avec isolant en sous-face (cf. fig. 9) :
En plus des dispositions précédentes, tout le long du joint de dilata-
tion, I'isolant est remplacé par une semelle de largeur supérieure a
100 mm (planche de bois par exemple), reposant sur une fine
couche d'isolant de masse volumique supérieure ou égale a 150
kg/m?.

5.6 Tolérances de I'ouvrage terminé

La planéité générale de la chape réalisée doit &étre de 5 mm sous une
régle de 2 m.

6. Pose des revétements de sol

6.1 Généralités

Dans des conditions de température normales, la chape séche
FERMACELL peut étre mise a disposition des autres corps d'état au
plus tét 2 heures aprés sa mise en ceuvre.

Pendant la poursuite des travaux , certaines précautions doivent étre
prises :

- protection de la chape séche en cas de travaux salissants (pein-
ture, graisse ...},

utilisation de matériels (escabeaux, échelles ...) ne risquant pas
d'endommager la chape séche.

Pour le choix et |le principe de pose des revétements, se reporter au
tableau 1 - Chapitre 2

Les modalités pratiques, particuliéres & la pose sur la chape séche
FERMACELL sont précisées ci-aprés.

Pour la pose en local E2, des dispositions particuliéres doivent étre
respectées (cf. § 6.3). Certaines d'entre elles impliquent que des
mesures soient prises au niveau de la conception des travaux.

6.2 Poseen local E1

6.21 Cas des revétements de sols minces
(plastiques et textiles) ou des parquets

Ces revétements nécessitent la mise en ceuvre préalable d'un enduit
de ragréage autolissant en épaisseur minimale de 3 mm (correspon-
dant a une consommation moyenne de 5 kg/m2 de poudre).

Les enduits visés dans cet Avis sont ceux précisés au tableau 2 du § 1.
Les conditions de mise en ceuvre et les délais de séchage a respecter
sont ceux précisés dans les Avis Techniques de ces produits.

6.22 Pose des revétements céramiques

La mise en ceuvre des carreaux est réalisée au moyen d'un mortier
colle C2.

6.3 Pose dans un local E2 a caractére privatif
Les revétements doivent étre disposés sur toute la surface de la chape,
y compris sous les appareils sanitaires.

6.31 Pose d’un revétement plastique

Un enduit de ragréage autolissant est réalisé comme en local E1.

Protection a I'eau en partie courante

Seuls les revétements plastiques sous forme de lés peuvent étre
utilisés, avec traitement des joints entre |és par soudure a chaud, tel
qu'indigué dans le DTU 53.2 « Revétements de sol plastiques collés ».

Traitement des rives - Traitement des points singuliers

Le traitement des rives est réalisé par |'une des méthodes suivantes
(cf. DTU 53.2) :

remontée en plinthe du revétement (cf. fig. 10 et 11},

soudure du revétement a une plinthe plastique manufacturée
souple,

soudure du revétement a une plinthe confectionnée dans le revé-
tement.

Les joints, au niveau des seuils, sont calfeutrés avec un mastic sili-
cone.

Pour assurer une parfaite protection a l'eau au droit des percements
verticaux, un pan coupé ou un socle est réalisé et la liaison est ensuite
traitée comme indiqué pour le traitement des rives.

Les siphons de sol sont interdits.

6.32  Pose d'un revétement céramique ou analogue

Dans les locaux E2, une protection & l'eau est systématiquement
interposée entre la chape séche et le mortier colle, il s'agit :

soit du weber.sys protec de la Société weber et broutin associé
au mortier colle weber.col flex dont a mise en ceuvre est décrite
dans le certificat correspondant,

soit d'un SPEC sous Avis Technigue. La mise en ceuvre du produit
ainsi que les mortiers colles et matériaux associés sont alors dé-
crits dans I'Avis Technigue correspondant.

6.33

Cas des baignoires :
Cf. figure 14.
Les baignoires reposent sur le revétement mis en place.

De plus, sur revétements plastiques et assimilés, des plaques de ré-
partition de surface 100 mm x 100 mm au moins doivent étre placées
sous les pieds de la baignoire.

Pose des appareils sanitaires

Cas des receveurs de douche :

La pose de receveurs de douche n'est admise que s'ils sont surélevés
et & évacuation horizontale ne nécessitant pas de percer la chape
séche.

Autres appareils (lavabo, bidet) :

Cf. figure 15.

Utiliser de préférence, des appareils suspendus ou a évacuation hori-
zontale,

La pose d'appareils au sol (revétement en place) est admise dans les
conditions suivantes :

- les appareils doivent étre prépercés pour étre fixés au sol ou a
défaut dans la chape FERMACELL (au moyen de chevilles & expan-
sion),

- al'endroit de la mise en place de I'attache, une « noix » de mastic
silicone est ajoutée.

7. Assistance technique

La Société FERMACELL propose son assistance technique pour la mise
en ceuvre de la chape séche FERMACELL aux entreprises qui en font la
demande.

B. Résultats expérimentaux

Des essais ont été réalisés au CSTB :

résistance mécanique des plagues de sol (flexion et poingonne-
ment),

- comportement du mortier-colle et de I'enduit de ragréage sur la
chape séche FERMACELL (adhérence, chocs de bille, comporte-
ment au trafic).

C. Références

Lancement des fabrications

La plaque de sol FERMACELL a été pour la premiére fois introduite en
1975 sur le marché allemand. La commercialisation en France a débu-
té en 1993.

Importance des chantiers :

Depuis le début de la commercialisation en France, prés de
800 000 m? de plagues de sol FERMACELL ont été mises en ceuvre.
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Figures du Dossier Technique

Figure 1 - Plaque de sol FERMACELL
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Figure 2 - Cloison séparative sur plancher porteur
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Figure 3 - Cloison distributive sur chape FERMACELL
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Figure 4 - Plan de pose 2
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Figure 6 - Plan de pose 3
Recouvrement des plaques de sol
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Figure 7 - Pose d'une piéce de renfort en bois en passage de porte



Figure 8 -~ Raccord avec une chape traditionnelle existante
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Figure 9 - Joint de dilatation en partie courante
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Figure 10 - Liaison cloison distributive
et chape séche FERMACELL avec revétement plastique
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Figure 11 - Liaison cloison séparative
et chape séche FERMACELL avec revétement plastique
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Figure 12 - Liaison cloison distributive
et chape séche FERMACELL avec revétement carrelage
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Figure 13 — Liaison cloison séparative
et chape séche FERMACELL avec revétement carrelage

13/10-1078



— e msennan 10240

Farmazae

Chuge 7 4
Crarde FEAMACT!
"1 wher Sar

|
i
Qgvgigmant o sl

P TR T T

Figure 14 — Pose de baignoire
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Figure 15 - Fixation des appareils sanitaires




